Polvo de diamante micronizado MSY (diamante sintético monocristalino)
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MSY Polvo de diamante micronizado 4.8 ge— 10
Diamante sintético monocristalino, rango de tamafio de Dureza de las particulas
precision 50 (e—
El polvo de diamante MSY es un diamante monocristalino de calidad superior con enlace de
metal . Los diferentes grados de precisén, con pequefios margenes entre si del diamante Gradacién
sintético monocristalino MSY, consiguen un rendimiento superior al 10% comparado con los
polvos de diamante monocristalinos estandar. El diamante sintético MSY se encuentra disponible 7.4 | EEEEEEE———
en forma de polvo de diamante, diamante en suspension y diamante liquido.

Pureza
Fuerza de las particulas Las particulas de diamante monocristalino se fracturan a lo largo de los 99,59 2,

diferentes planos de exfoliacion a través de la particula. En el caso de las herramientas de diamante, la
fractura de las particulas produce un mecanismo de auto-afilado y de esta manera aumenta el tiempo de
vida util de la herramienta.

Particulas en forma de bloque El proceso de conformado especifico asegura la uniformidad y
la forma de blogue de las particulas. El control de la forma de las particulas es un factor vital para
obtener una tasa alta de extraccién de material y para lograr un acabado de superfcie uniforme y libre
de arafiazos.

Rango de precision de tamafio  Una distribucion de tamafio de las particulas estrecha maximiza
la cantidad de particulas del mismo tamafo mientras que las particulas mas finas y mas gruesas se
minimiza. Combinado con un limite superior claramente definido, esta caracteristica permite tanto un
proceso de alta repetibilidad como unos excelentes resultados de calidad superficial.

Baja tolerancia La baja tolerancia en el tamafo de la distribucion de las particulas garantiza un
rendimiento consistente de lo te a lote de la aplicacion.

Pureza Los procesos de limpieza de pureza patentada garantiza estandars superiores de pureza del

producto.
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Polvo de diamante micronizado MSY

Sintesis  La sintesis de diamante MSY es un polvo de diamante monocristalino con enlace de metal. Se
produce mediante un proceso de HPHT (alta presion, alta temperatura). Las particulas de diamante presentan
una estructura de cristal orientado similar al diamante natural con planos paralelos de exfoliacion.
Dependiendo del tamafio del diamante, el diamante MSY cambia de apariencia desde un gris claro hasta un
amarillo palido.

Aplicaciones El polvo de diamante sintético monocristalino es relativamente econémico de producir y, por lo
tanto, es una eleccién popular para el mandrinado, lapeado y pulido. Las aplicaciones tipicas del polvo de
diamante monocristalino MSY incluyen el lapeado y pulido de ceramica, metal, moldes de hilo diamantado,
PCDs y gemas. Los ejemplos de aplicaciones paralelas incluyen la manufactura de herramientas de mandrinado
con enlace de metal, “pellets” de diamante, superficies resistentes al agua y sinterizado PCD.

Ejemplo de p_edido Tamaifio en micras Median(D50)
MSY 1.5-3 micras m m

Cantidad 2000 carats
Unidades de envasado 500 carats

Tolerancia-Media Limite superior (D99)
m m max.

MSY 0-0.03 0.018 0.014 - 0.022 0.06

MSY 0-0.05 0.025 0.020 - 0.030 0.09

Ui EmEeErh e MSY 0-0.1 0.050 0.040 - 0.060 0.15
0T 50 1000 s MSY 0-0.15 0.075 0.060 - 0.090 0.20
y 25000 carats. A menos que se MSY 0-0.2 0.090 0.070 - 0.110 0.25
especifique los pedidos se enviaran en MSY 0-0.25 0.125 0.105-0.145 0.33
unidades de envasado a granel. MSY 0-0.35 0.180 0.155 - 0.205 0.42
MSY 0-0.5 0.210 0.180 - 0.240 0.53

MSY 0.25-0.5 0.350 0.310 - 0.390 0.70

Unidades MSY 0.25-0.75 0.500 0.450 - 0.550 0.90
Cgra,t (ct), 1 ct=0.2 grams MSY 0.5-1 0.71 0.65-0.77 1.30
’i/lIl\(l:lgg:g‘rer:re?r(()uinb'\Cll)g:lrahjlgfimetros ML Lt s e oL Lo
’ MSY 1-1.5 1.19 1.13-1.25 2.00

MSY 1-2 1.42 1.35-1.49 2.30

MSY 1.25-2.25 1.69 1.61-1.77 2.60

MSY 1.5-2.5 2.00 1.90-2.10 3.00

MSY 1.5-3 2.39 2.27-2.51 3.50

MSY 2.25-3.5 2.84 2.70 - 2.98 4.10

MSY 2.5-4 3.37 3.20 - 3.54 4.90

MSY 3-5 4.02 3.82-4.22 5.80

MSY 4-6 4.87 463-5.11 6.80

MSY 4.5-7 5.70 5.42 - 5.98 7.90

MSY 5.5-8 6.80 6.46 - 7.14 9.20

MSY 6-10 8.10 7.70 - 8.50 10.9

MSY 8-12 9.60 9.12 - 10.08 12.9

MSY 10-16 12.5 11.9-13.1 17.9

MSY 10-20 15.0 14.2 - 15.8 21.5

MSY_15-25 20.0 19.0-210 26.5

MSY 20-30 25.0 23.7-26.3 325

MSY 20-40 30.0 28.5-315 41.5

MSY 30-40 35.0 33.2-36.8 46.0

MSY 35-45 40.0 38.0-42.0 51.0

MSY 40-60 47.0 44.6 -49.4 62.0

MSY 50-70 57.0 54.1-59.9 72.0

MSY-60-80 66.0 62.7-69.3 82.0
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En tamafios inferiores a la micra también esta disponible en forma
de Liquido de Diamante



